Zentrallabor fiir WerkstoffEriifung 10.08.20

Parametertabelle:

Priifer : TH Rosenheim
Maschinendaten : 200 kN Kraftmessdose
Traversenwegaufnehmer

Ergebnistabelle Unterlegplatten 100x60

Unterlegplatten 100x60 Material Probenbezeichnung  Fmax  dL bei Fmax

Legende Nr N mm
Iy 1.1 PP 15mm 49979,8 1.3
ﬁ 1.2 PP 10mm 49999,6 1,0
‘ 1.3 PP 6mm 399983 1,2
el 14 PP S5mm 399814 0,9
. 15 PP Amm 399924 0,8
‘ 1.6 PP 3mm 39981,7 0,8
v 1.7 PP 2mm 39988,5 0,7
‘ 1.8 PP Tmm 40087,1 0,6
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